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1.は し が き

プラスチックあるいは合成ゴムに塑性を与えた り,あ るいは塑性を高めるために可塑剤が用

いられる。 可塑剤は主にポ リ塩化ビニル樹脂 を成型する揚合に用いられ,そ の添加量の多少の

程度により,軟 質製品か ら硬質製品にわたる種々の硬 さの製品が得 られ,ま た,可 塑剤の化学

構造の差によって耐寒性,電 気絶縁性,耐 水性,移 行性など製品に好ましい物性 を付与するこ

とができる。

ポ リ塩化ビニルの成形の場合には フタル酸ジエチルヘキシル(ア ルキル基のC数 は8)が よ

く用いられるが,ア ル コールの製法の変換や,製 品により好ましい物性を付与 しうることなど

からC6～C、。の混合アル コールで平均C数8の フタル酸ジアルキル(フ タル酸 ジ混合アルキル〉

が市販 されるに至った。 また,耐 熱性可塑剤としては トリメリット酸アルキルがあるが,こ れ

も混合アル コールが使用されている傾向が認められる。

最近これらの可塑剤の試料を入手できたので,ポ リ酸化 ビニル酸品の物性 と可塑剤組成 との

関係の検討に役立てるため,そ のアル コール成分の分析を 行なった。 本報はいまだ予備実験の

毀階にすぎないが,一 応現在までに得 られた知見を報告する。

2.実 験 方 法

フタル酸エステルは一般 にはそのままガスク ロマ トグ ラフィーで 分析 が可能1瞬11)であ るが沸点

の高い トリメ リッ ト酸 エステルは通常 はガスク ロマ トグ ラフィー には適当 で は な い。沸点 の高

いポ リエ ステ リ系可塑 剤の場合 にはアル コール成分 の確認 には,試 料 をメチエステル化 した り,

アル カ リ鹸化 でアル コール成分 を分離後分析 が 行 われてい る12)。 わ れわれ も 同 目的 なので この

方法 の応用 を考 えほぼその 目的 を達す るこ とが できた。

2.1.ガ ス ク ロマ ト用試料の作製(鹸 化)

試 料約5gを300mlの 三 角 フラス コに入れ,1N・ エ タノール性KOHを 計 算量(V・ ず れ の揚

(C° °RCOOR:+2KOH-一(C°CO::一 一

懿 一 磁 一 一
(;66).
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合 もアルキルはC8と 考 える)の 約2倍 量 入れ,湯 浴上で6時 間還流 させ る。 冷後,G3フ ィ

ル ターです早 く吸 引濾過 し,濾 液 は2N一 エ タノール性HClでPH4～6に 中和す る。 これ を

さ らに濾過 し,濾 液 は湯浴上 で濃縮 し,こ れ をガスクロマ トグ ラフ ィー用試料 とす る。

2.2.標 準 試料 と面積補正係数

以下 に述べ るガスクロマ トグ ラフィーの条件 下にお け る 標準試料(市 販 アル コール をそ のま

ま使 用)の 面積補正係数 をその沸点13)と と もに第1表 に示 した。

また,こ れ らの結果 と保持時 間 との関係 を第1図 に,標 準 チャー トを第2図 に示 した。

2.3.ガ ス ク ロマ トグラフィ冑の条件

装 置:H-FIDお よ び昇温機構付 ガスクロマ トグ ラフ

第1表 市販試薬による面積補正係数

ア ル コ ー ル 名

エ チ ー ル ア ル コー ル

n一ブ チル ア ル コ ー ル

n・ア ミル アル コ ー ル

n一ヘ キ シル アル コ ール

11・ヘ プチ ル アル コ ール

n・オ クチ ル アル コ ール

C数

2

4

5

6

7

8

沸 点(°C)

78.5

117.4

138.0

155.7

176.3

194.5

面積補
正係数

(μ9/cm2)

115.66

145.99

:f

..

87.28

109.17

ア ル コ ー ル 名

}2_エ チ ノレヘ キ シ ル アル コ_

ノレ

n一ノニ ル ァ ル コー ル

2,6一ジ メ チ ルー4一ヘ プ タ ノ
ー ノレ

3,5,5一 トリメ チ ー ルーヘ キ

サ ノー ル
ゆ
n一ア シル アル コ ー ル

1血ウンデシルアル　 ル

C数

8

9

9

9

10

11

沸 点
(°c)

183.5

215.0

178.2

189.0

232.0

243.5

面積補
正係数

(ug/cm2)

ii6.7s

133.60

74:34

ils.17

145.12

159.51

第1図 試薬アルコールの沸点,補 正係数 と保持

時間との関係,お よびガスクロマ トグラ

フィーにおけるカラム温度の昇温模式図

第2図 試薬アルコール混合物定性用標準チャー ト
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第2表 試料可塑剤のアルコール成分の組成分析結果

A社

フタル酸エルテル系可塑剤

混 合 ア ル コ ー ル 系

n-C60H

branched-OH

n-C70H

branchedOH(2-thylHexanol)

branchedOH(3,5,5-trimethyl-
1-hexanol)

n-CsOH

branchedOH

n-CsOH

n-CloOH

branchedOH

n-CiiOH

3.9

4.5

5.2

5.7

5.9

6.4

・

7.4

8.4

8.9

9.8

9.5s

o.o

o.0

1.9$

o.0

67.Oz

o:0

1.4s

19.92

0.o

o.o

アルコール成分内容
直 鎖 率%98.Oo

平 均 炭 素 数8.2

B社

o.0

13.2a

31.2s

21.6

0.0

25.2s

1.65

6.91

0.o

o.o

o:o

63.50

7.6

C社

12.60

0.O

o.0

1.ss

2.16鹽

..

o.0

0.74

19.9a

O.O

o.o

9'6.50

7.7

D社

・,

0.0

0.0

0.3s

O.2z

50.20

0.0

1.5s

38.63

0.o

o.o

99.40

8.6

D社

o.o

o.o

o.0

1.44

0.o

o.0

22.44

23.4s

9.4s

25.52

・:.

49.80

9.7

単一アル コール系

E社

o.o

o.o

o:0

100.O

o:0

0.O

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0

8.0

E社

o.o

o.0

0.O

o.o

o.o

o.0

0.O

o.0

4.Oa

43.3a

52.6a

56.67

10.7

トリメリット酸エステル可塑剤

単一アルコール系

A社

o.o

o.o

o.0

100.O

o.o

o.o

o.0

0.O

o.o

o.0

0.0

0

8.0

F社

o.o

o.o

o.0

100.O

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

o.o

0

8.0

G社

o.o

o.o

o.0

100.o

o.o

o.o

o.0

0.O

o.o

o.o

o.o

0

8.0

混合アルコール系

G社

o.0

19.Ot

21.2s

o.o

o.o

o.0

42.7a

13.9s

3.Oo

o.o

o.o

38.2s

7:9

G社

0.0

16.Os

17.8s

O.3i

O.O

o.0

40.7s

22.5s

2.3s

o.fl

o.o

42.8s

8.1

註)名 称記入りないアルコールはそれぞれn一 アルコールの中間の炭素数 とし,面 積補正係数は第1図 の内挿によった。
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カ ラ ム:SiliconeOV・17.3%onChromosorbW(60～80メ ッ シ ュ)3mmφ ×2mL

温 度:試 料 注 入 部,220°C,検 出 器,220°Cカ ラ ム,90°Cで 試 料 注 入,1分 後 か ら15°C!

分 で 昇 温 し180°Cで 保 温

キ ャ リア ー ガ ス:HeO.45kg/cm2G(90°C)

検 出 器:H-FID,H20.7kg!cm2G,空 気1.Okg!cm2G

試 料 量:2;ul

3.結 果

市販のフタル酸エステ リ系可塑剤7種,お よび トリメ リット酸エステル系可塑剤5種 につい

て行った結果を第2表 に示 した。 表中の直鎖率および平均炭素数は それぞれ次式に よって計算

した。

直鎖率%一 聖 窪 謝 蠶 書)×…

平繊 戴 岬(炭CCi×Ci一 アル ー ・レの顫)
アル コールの全重要

4.考 察

第2表 の結果は未だ予備実験の域 を出ないがおよそつぎのことが推定される。

1)単 一アル コールを原料 とす るフタル酸お よび トリメリット酸エステル系可塑剤 では2・エ

チルヘキサノールを原料 とするものは確 かに単一アルコールである。 しかし,こ れよ り高沸点

のアルコールを原料 とするものは公称単一アルコールとは 云っても本例のよ うに混合物である

揚合 もあ り,平 均炭素数で表示 しているにすぎなV・揚合 もある。

2)平 均炭素数8の 混合 アルコール系のフタル酸お よ び トリメリット酸エステルのアルコー

ルは炭素数6～10の 問に分布しているものが多い。 しかし,そ の直鎖率は種々様々である。

3)表 中D社 の平均炭素数9.7の ものは8の ものとは別種の目的で作 られたものとのように考

え られ る。

4)混 合アルコール系可塑剤には表に示したようにそのアル コール組成 にお い て各社それぞ

れ特徴があるように思われる。 したがって,こ れ らの可塑剤 をポ リ塩化 ビニルの加工に使用す

る ときは可塑剤中のアル コールの分布状況を加味 した選択 も必要 とならう。
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